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Résumé – L’alliage CuCrZr est utilisé dans les machines fusion notamment pour des compo-
sants refroidis face au plasma, à cause de ses bonnes propriétés thermiques et mécaniques.
Cependant, le retour d’expérience sur plusieurs tokamaks, et plus particulièrement Tore
Supra en France, a montré que cet alliage est très sensible au phénomène de fissuration
à chaud au cours de son assemblage par faisceau d’électrons avec apparition de fissures
de solidification dans la zone pâteuse. Afin de caractériser la sensibilité de l’alliage à la
fissuration à chaud, des essais de fissuration basés sur l’essai JWRI (Joining and Welding
Research Institute) ont été menés. Une ligne de fusion par faisceau d’électrons est réalisée
sur une éprouvette parallélépipédique de faible épaisseur équipée avec des thermocouples
et maintenue à une de ses extrémités. Selon la largeur de l’éprouvette, l’essai est fissu-
rant on non fissurant. En effet, lorsque la largeur de l’éprouvette diminue, les conditions
thermo-mécaniques favorables à l’apparition d’une fissure peuvent apparaître. Les essais
JWRI ont ensuite été analysés à l’aide de la simulation numérique et différents critères
d’amorçage de la fissuration à chaud ont été appliqués. Les propriétés thermo-physiques
et thermo-mécaniques manquantes de l’alliage CuCrZr et nécessaires pour la mise en place
des modèles ont été déterminées en associant des essais en laboratoire et une analyse nu-
mérique. La déformation et la vitesse de déformation viscoplastiques considérées comme
indicateurs thermo-mécaniques au regard de la fissuration à chaud ont été calculées. Les
conditions d’amorçage de la fissuration à chaud sont ensuite comparées aux conditions de
propagation d’une fissure en utilisant une approche numérique simple.
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Abstract – Hot tearing susceptibility of a CuCrZr alloy during electron beam weld-
ing. The precipitation hardened CuCrZr alloy is used in fusion machines for the heat sink of
intensely cooled plasma facing components due to its good thermal andmechanical proper-
ties. Albeit, the feedback from its application in Tore Supra (French Tokamak) showed that
this alloy is very sensitive to hot tearing during electron beam welding. The solidification
cracks occur in solidifying parts undergoing tensile stresses transmitted to the mushy zone
by the coherent solid underneath. In order to characterize the hot tearing susceptibility
of the CuCrZr alloy, welding tests based on the investigations of the Joining and Welding
Research Institute (JWRI) have been performed. Electron beam fusion lines are realized on
a thin parallelepipedic plate equipped with thermocouples and clamped at its extremity.
As the width of the plate decreases, conditions leading to the formation of hot tears ap-
pear in the run-in, thus definig a critical width hot tearing wise. The JWRI welding tests
are then analysed by means of numerical modelling and available hot tearing criteria. Miss-
ing thermophysical and thermomechanical properties of the CuCrZr alloy are determined
by associating laboratory tests and numerical analysis. The viscoplastic strain and viscoplas-
tic strain rate undergone by the solidifying alloy are considered as hot tearing indicators.
The indicators values at the onset of the hot tearing are determined for this alloy. In ad-
dition, HT initiation conditions are compared with propagation conditions using a simple
numerical approach.
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L’ alliage CuCrZr, durci par préci-pitation, est utilisé comme maté-riau de structure dans la fabri-
cation des composants internes du réac-
teur expérimental de fusion contrôlée Tore
Supra implanté au CEA/Cadarache et dans
d’autres réacteurs de fusion tels que le JET
enGrande-Bretagne [1]. Il est également can-
didat pour des composants de la future ma-
chine ITER [2]. Cet alliage a été initialement
sélectionné pour ses bonnes propriétés
thermo-mécaniques à température élevée et
ses propriétés thermo-physiques. Le retour
d’expérience, notamment de Tore Supra et
du JET, concernant le soudage homogène
par faisceau d’électrons du CuCrZr, indique
toutefois des problèmes récurrents de fis-
suration à chaud [3]. Ce type de défaut de
fissuration à chaud apparaît dans la zone pâ-
teuse en fin de solidification pour des frac-
tions volumiques solides élevées [4–6]. Les
fissures à chaud de solidification résultent
de l’eﬀet combiné d’une mauvaise alimen-
tation en liquide dans les espaces interden-
dritiques et d’importantes déformations en
tension, dues au retrait du matériau macro-
scopiquement solidifié, qui ne peuvent être
supportées par la zone pâteuse.
Dans ce contexte, on souhaite caractéri-
ser la sensibilité à la fissuration à chaud de
l’alliage CuCrZr. Le but de cette étude est
d’évaluer les conditions thermo-mécaniques
conduisant à l’amorçage d’une fissure à
chaud au cours du soudage d’un alliage Cu-
CrZr. On utilise, pour ce faire, une approche
couplant expérimentation et simulation nu-
mérique.
Il existe de nombreux essais de fissura-
tion à chaud qui consistent, pour la majorité
d’entre eux, en la réalisation d’une ligne de
fusion sur une éprouvette de faible épais-
seur afin de générer plus facilement une fis-
sure [7–11]. La géométrie de l’éprouvette est
diﬀérente selon les sources. Une éprouvette
parallélépipédique est utilisée, par exemple,
dans [7, 8] et une ligne de fusion centrale
et droite [7] ou oblique [8] est alors eﬀec-
tuée. Inspirées par l’essai Houldcroft [9],
des éprouvettes de géométrie trapézoïdale
sont aussi utilisées [10, 11]. La ligne de fu-
sion est réalisée depuis la partie la plus
étroite de l’éprouvette qui favorise l’appari-
tion d’une fissure vers la partie la plus large,
pour laquelle les conditions d’amorçage ne
sont plus présentes [11]. Parmi ces diﬀérents
tests, nous avons retenu pour notre étude
les essais JWRI (Joining and Welding Re-
search Institute) inspirés par les travaux de
Shibahara et al. [7]. Les essais menés ont en-
suite été analysés à l’aide de la simulation
numérique.
De nombreux critères de fissuration à
chaud apparaissent dans la littérature [12],
deux d’entre eux sont appliqués ici. D’une
part, on s’intéresse au critère phénoménolo-
gique RDG [4,13] qui, à partir du calcul de la
composante d’ouverture de la vitesse de dé-
formation viscoplastique, pour une fraction
volumique solide de 95 %, correspondant à
la température de coalescence de l’alliage,
permet d’évaluer la chute de pression inter-
dendritique. Plus celle-ci est élevée, plus le
risquedefissuration à chaud est grand.Cette
approche est applicable lorsque les films li-
quides sont continus et que les grains n’ont
pas encore totalement coalescé, ce qui cor-
respond à une fraction volumique solide
de l’ordre de 95 % [6]. L’intervalle de tem-
pérature, au sein duquel existe un film li-
quide continu, est le BTR (Brittle Tempera-
ture Range) [14, 15]. La borne supérieure du
BTR correspond à la température en dessous
de laquelle les dendrites forment un réseau
incohérent avecunfilm liquide continu entre
elles mais où l’alimentation en liquide est
quasiment impossible due à la très faible per-
méabilité du milieu. La borne inférieure cor-
respond, quant à elle, à la température pour
laquelle il n’y a plus aucune ductilité car des
ponts solides commencent à se former entre
les dendrites (coalescence), faisant croître la
ductilité du milieu qui peut alors suppor-
ter les chargements en tension [16]. Le mini-
mum de la courbe de ductilité en « U » est
un paramètre crucial car il limite la déforma-
tion que peut supporter la zone pâteuse sans
créer une fissure. Par exemple, unminimum
de ductilité entre 0,5 % et 1 % à 1410 ◦C a
été calculé pour un acier austénitique AISI
321 à l’aide d’essais Varestraint et JWRI par
Kerrouault [17]. Cerri [18], quant à lui, a
identifié une valeur de 1 % pour deux aciers
diﬀérents. Aucune donnée n’existe pour les
alliages de cuivre.
Dans cette étude, nous allons également
nous intéresser au critère de Kerrouault [17]
qui considère la composante transverse de la
déformation viscoplastique comme indica-
teur de la sensibilité à la fissuration à chaud,
dans le domaine BTR.
Pour la présente étude, des essais de fis-
suration à chaud sont menés et analysés à
l’aide de la simulation numérique. En se ba-
sant sur les deux critères retenus, des indi-
cateurs thermo-mécaniques d’amorçage de
la fissuration à chaud à l’arrière du bain de
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(a) (b)
Fig. 1. Essais JWRI. Installation de soudage par faisceau d’électrons et montage instrumental (a) –
Eprouvettes JWRI de largeur variable (b) [19].
Fig. 1. JWRI tests. Electron beam welding apparatus and experimental device (a) JWRI specimen with variable
width (b) [19].
fusion sont évalués. Enfin, à l’aide du mo-
dèle numérique les conditions d’amorçage
du défaut sont comparées aux conditions de
propagation.
1 Essais instrumentés JWRI
Le matériau étudié est un alliage CuCr1Zr
selon la norme DIN 17 672, de composition
chimique entre 0,5% et 1,2% pour le chrome
et entre 0,03 % et 0,3 % pour le zirconium en
poids pour-cent [19]. Il a été élaboré par la
société « Le Bronze Industriel » sous forme
d’un rondin de diamètre 100 mm selon une
gamme de fabrication comportant une mise
en solution à 1000 ◦C pendant 2 h, une étape
defilage à chaud suivie d’une trempe à l’eau.
Un traitement thermique de revenu à 480 ◦C
pendant 7 h suivi d’un refroidissement à l’air
confère à l’alliage ses propriétésmécaniques
finales.
Les essais de type JWRI ont été réalisés
au laboratoire LTA du CEA [19]. Des éprou-
vettes parallélépipédiques de faible épais-
seur 2,5 mm ont été prélevées dans un plan
normal à l’axe du rondin. Une des extrémi-
tés de l’éprouvette présente un appendice
où s’établit la montée en puissance du fais-
ceau. Le ligament entre les gorges présente la
même largeur que celle du bain de soudage.
L’autre extrémité de l’éprouvette quant à elle
est maintenue dans un système de bridage.
L’essai consiste à réaliser une ligne de fu-
sion par faisceau d’électrons depuis l’appen-
dice, qui chute au passage du faisceau entre
les gorges, vers l’extrémité bridée. La faible
épaisseur et les conditions opératoires sont
telles que les largeurs endroit et envers de
la zone fondue sont identiques, c’est-à-dire
que le champ de température est supposé
peu variable dans l’épaisseur.
Les éprouvettes sont instrumentées à
l’aide de thermocouples et un système de
vision (caméra et objectif), positionné dans
un caisson étanche sous pression atmosphé-
rique dans l’enceinte sous vide, permet de
filmer la scène de soudage (Fig. 1a). La confi-
gurationde soudage et les paramètres opéra-
toires sontmaintenus constants pour tous les
essais : vitesse de soudage de 50 cmmin−1,
tension de 50 kV, intensité de 70mA ; la puis-
sance fournie par le faisceau est donc de
3,5 kW. La longueur soudée est de l’ordre
de 60 mm ; la durée de soudage est d’envi-
ron 7 s. Par ailleurs, le point de focalisation
du faisceau se situe 20 mm au dessus de la
face supérieure de l’éprouvette. Seule la lar-
geur de l’éprouvette varie selon les essais
(Fig. 1b), permettant ainsi d’obtenir des cas
fissurants ou non fissurants.
Des essais JWRI ont ainsi été réalisés avec
des largeurs d’éprouvettes variables et répé-
tés pour certains d’entre eux, afin de valider
la reproductibilité des observations (Tab. 1).
On constate que les essais en largeur 30 mm
et 40 mm sont toujours fissurants (3 fois).
Les trois essais en largeur 78 mm sont au
contraire nonfissurants (Fig. 2) ainsi que l’es-
sai de largeur 60 mm.
Concernant la largeur 50 mm, les obser-
vations indiquent que l’on se situe proba-
blement près du seuil critique de largeur
d’éprouvette en dessous duquel on observe
la fissuration.
Des mesures en cours de soudage, à
l’aide de la caméra, de la largeur et de la lon-
gueur de bain ont été réalisées ; les résultats
pour un essai fissurant et un essai non fis-
surant sont donnés tableau 2 et figure 3. On
observe une largeur de cordon très similaire
dans les deux cas, alors que la longueur de
bain est quant à elle légèrement supérieure
dans le cas fissurant. Pour les deux essais,
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Fig. 2. Exemple d’essais JWRI fissurant (lar-
geur éprouvette 30mm) et nonfissurant (largeur
éprouvette 78 mm) [19].
Fig. 2. Examples of JWRI cracking test (specimen
width 30 mm) and no cracking test (specimen width
78 mm) [19].
Tableau 1. Synthèse des essais JWRI [19] (NF :
non fissurant, F : fissurant).
Table 1. JWRI tests synthesis [19] (NF: no cracking,
F: cracking).






Tableau 2. Dimensions du bain de fusion lors du soudage d’éprou-
vettes JWRI [19] (NF : non fissurant, F : fissurant).
Table 2. Welding pool dimensions during JWRI tests [1] (NF: no cracking, F:
cracking).
Largeur éprouvette (mm) Type d’essai Taille du bain (mm)
Largeur Longueur
30 F 4,7 6
78 NF 4,5 5,3
on observe par ailleurs un régime transitoire
après chute de l’appendice sur une longueur
de l’ordre de 10 mm où la largeur du bain
s’accroit (Fig. 2).
Ces essais, outre l’avantage de fournir
des données expérimentales, seront simu-
lés afin de calculer les indicateurs thermo-
mécaniques permettant de les discrimi-
ner au regard de la fissuration à chaud.
Les propriétés thermo-physiques et thermo-
mécaniques dumatériau sont cependant né-
cessaires pour mener les simulations numé-
riques.
2 Caractérisations du matériau
2.1 Propriétés thermo-physiques
Pour eﬀectuer l’analyse par éléments finis, il
est nécessaire de disposer, dans un domaine
de température depuis l’ambiante jusqu’à
l’état liquide, d’une part, de la loi de compor-
tement thermo-mécanique et, d’autre part,
des propriétés thermo-physiques de l’al-
liage. Concernant ces dernières, les données
manquantes ont été déterminées en asso-
ciant des essais en laboratoire à l’École Poly-
technique Fédérale de Lausanne (EPFL) et
une analyse numérique [20]. La figure 4a
présente le chemin de solidification de l’al-
liage. Le modèle retenu pour ce dernier est
basé sur le modèle de Scheil-Gulliver car les
vitesses de refroidissement sont très élevées
en soudage. Les températures de solidus et
liquidus sont respectivement de 1048 ◦C et
1080 ◦C ; cet alliage présente donc un très
faible intervalle de solidification de 32 ◦C.
La chaleur latente de fusion est, quant à elle,
prise égale à celle du cuivre pur (204 kJ kg−1)
due à la faible teneur en éléments d’alliage.
La conductivité thermique a été identi-
fiée par méthode inverse à l’aide d’essais de
type coulée 1D instrumentés avec des ther-
mocouples [20]. Sur la figure 4b sont don-
nées les évolutions avec la température de la
conductivité thermique λ et la chaleur spé-
cifique cp pour l’alliage CuCr1Zr et pour le
cuivre pur pour comparaison. La valeur éle-
vée de la conductivité thermique pour une
température supérieure au liquidus est due
aux mouvements de convection dans le li-
quide.
2.2 Loi de comportement mécanique
Le comportement thermo-mécaniquede l’al-
liage CuCr1Zr a été caractérisé à l’aide de
tests dilatométriques et d’essais de traction
isothermes àdiﬀérentes vitessesdedéforma-
tion sur une machine Gleeble 3500 à l’Uni-
versité de Bretagne-Sud (UBS) et pour des
températures allant de 20 ◦C à 1000 ◦C [21].
Certains essais à 20 ◦C ont étémenés sur une
machine Instron 30.
Un modèle élasto-visco-plastique (EVP)
à cinq coeﬃcients (écrouissage isotrope)
a été identifié avec l’aide du logiciel Si-
DoLo [22].
La loi utilisée inclut les hypothèses sui-
vantes :
– le matériau est considéré isotrope ;
– les eﬀets de restauration sont négligés ;
– il y a partition des déformations : la dé-
formation totale est la somme des trois
composantes thermique, élastique et vi-
scoplastique.
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Fig. 3. Vues de la scène de soudage d’essais JWRI (a) cas fissurant (largeur éprouvette 30 mm) (b) ;
cas non fissurant (largeur éprouvette 78 mm).
Fig. 3. JWRI tests welding scene. (a) Cracking test (specimen width 30 mm); (b) no cracking test (specimen
width 78 mm).
(a) (b) 
Fig. 4. Propriétés thermo-physiques de l’alliage CuCr1Zr [20]. Chemin de solidification (a) –
Conductivité thermique et chaleur spécifique (b).
Fig. 4. Thermophysical properties of CuCr1Zr alloy [20]. Solidification path (a) – Thermal conductivity and
specific heat (b).
Le critère de plasticité de type Von Mises
avec écrouissage isotrope est retenu. Une loi
de Voce pour l’écrouissage est utilisée.
D’après ce modèle, la vitesse de défor-
mation viscoplastique s’écrit :
ε˙vp =
⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣








où K est la consistance viscoplastique, ε la
déformation viscoplastique accumulée, σeq
la contrainte équivalente de VonMises, σy la
limite d’élasticité, n un exposant, Q et b des
paramètres qui décrivent l’écrouissage.
Une comparaison calcul/expérience est
donnée sur la figure 5 pour des températures
moyennes entre 600 et 800 ◦Cet élevées entre
850 et 1000 ◦C [21].
3 Analyse numérique
Des calculs éléments finis (2D contraintes
planes) ont été menés à l’aide du code de
calcul Abaqus 6.8 [23]. L’hypothèse 2D est
justifiée par la géométrie du cordon. En eﬀet,
lesmacrographiesmontrent que la zone fon-
due pénètre complètement dans l’épaisseur
de l’éprouvette et que ses bords sont prati-
quement orthogonaux au plan de la plaque
(Fig. 2). Ainsi, le champ de température, qui
varie très peudans l’épaisseur, est estimépar
un modèle 2D de Rosenthal valide pour les















r2 = x2 + y2 (2)
où k est la conductivité thermique de l’al-
liage CuCr1Zr,V la vitesse de soudage égale
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(a) (b) 
Fig. 5. Propriétés thermo-mécaniques de l’alliage CuCr1Zr [21]. Températures de 600 ◦C à 800 ◦C
(a) – Températures de 850 ◦C à 1000 ◦C (b).
Fig. 5. Thermomechanical properties of CuCr1Zr alloy [21]. Temperatures from 600 ◦C to 800 ◦C (a) –
Temperatures from 850 ◦C to 1000 ◦C (b).
à 50 cmmin−1, α la diﬀusivité thermique
de 34,75 mm2 s−1, s l’épaisseur de la plaque
égale à 2,5 mm, P la puissance nominale de
3,5 kW et β le coeﬃcient d’absorption.
Le champ thermique ainsi calculé dans le
solide est très représentatif des températures
expérimentales obtenues en certains points
de l’éprouvette à l’aide de thermocouples au
cours des essais. Le coeﬃcient d’absorption
β est ajusté à 83 % de telle sorte que la taille
du bain fondu soit proche de celle estimée
expérimentalement.
La composante Gx, selon l’axe x de sou-
dage, du gradient thermique à la tempéra-
ture de solidus est un paramètre important
pour l’amorçage du défaut de fissuration à
chaud [6]. Le calcul analytique de Gx à par-
tir de l’équation (2) donne 124 Kmm−1. La
vitesse de refroidissement à la température
de solidus donnée par la quantité «−Gx ·V »
est donc égale à –1033 K s−1. Ces deux quan-
tités restent constantes pour tous les essais
car la vitesse de soudage et la puissance du
faisceau ne varient pas. Les calculs thermo-
mécaniques sont découplés ; on suppose que
la mécanique n’influe pas sur la thermique,
avant l’apparition d’une fissure. Le champ
de température dans l’éprouvette est calculé
à l’aide de l’équation (2) en déplaçant le fais-
ceau le long de l’axe x d’une quantité «Vdt».
Le champ obtenu (Fig. 6b) est ensuite utilisé
comme chargement thermique pour le calcul
mécanique.
Seule la moitié de l’éprouvette est mo-
délisée, compte tenu de la symétrie du
problème. Le maillage est particulièrement
fin dans la zone centrale de l’éprouvette
concernée par la fissuration à chaud. Ce
phénomène intervient en eﬀet dans la zone
pâteuse à l’arrière du bain et pour un in-
tervalle de solidification particulièrement
étroit. Unmaillage raﬃné avec des éléments
d’une taille de 200× 200micromètres est uti-
lisé (Fig. 6a). Les conditions aux limites mé-
caniques consistent en un blocage de tous
les nœuds à l’extrémité de l’éprouvette bri-
dée et d’une condition de symétrie sur l’axe
X.
Pour traiter l’état liquide du bain de fu-
sion dans Abaqus, les composantes de la
déformation plastique devant être remises
à zéro, nous utilisons la technique « d’acti-
vation/réactivation » [25]. Les éléments de
maillage qui atteignent la température de li-
quidus de 1080 ◦C sont enlevés du calcul ; ils
sont réintroduits sans déformation plastique
quand leur température devient inférieure à
1080 ◦C.
Les deux indicateurs thermo-
mécaniques de fissuration à chaud décrits
dans l’introduction sont calculés pour la
configuration de l’étude. D’une part, la
composante transverse de la déformation
viscoplastique εvp perpendiculaire au gra-
dient thermique, donc la composante yy
dans le repère macroscopique, est calculée
dans le domaine BTR [17]. Dans la litté-
rature, on considère que le BTR se situe
pour des fractions volumiques solides entre
70 % [17] et 95 % [14], ce qui correspond
d’après la figure 4a à des températures res-
pectives de 1075 ◦C à 1050 ◦C (température
de coalescence).
Le second indicateur basé sur le cri-
tère RDG [4, 13] consiste en la com-
posante transverse de la vitesse de
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Fig. 6. Maillage de l’éprouvette et conditions aux limites mécaniques (a). Champ de température
(b).
Fig. 6. Specimen mesh and mechanical boundary conditions (a). Temperature field (b).
déformation viscoplastique ε˙vp permettant
ensuite d’évaluer la chute de pression inter-
dendritique de cavitation. Le calcul se fait
à la température de coalescence donc pour
une fraction solide de l’ordre de 95 %.
Plus ces indicateurs sont élevés, plus le
risque de fissuration à chaud est grand. Ils
sont évalués uniquement au refroidissement
et le long de l’axe de soudage car la fissure
centrale s’amorce uniquement à cet endroit
pour ce type de configuration d’éprouvette.
4 Analyse des résultats
Sont présentés ici les résultats des calculs
sur éprouvettes JWRI fissurées et non fissu-
rées. Tout d’abord, on analyse la valeur des
indicateurs au tout début de la ligne de fu-
sion pour diﬀérentes largeurs d’éprouvettes
puisque la fissure, pour une configuration
fissurante, est initiée dans cette zone. Il est
ainsi possible de cerner les ordres de gran-
deurs des conditions thermo-mécaniques
d’amorçage de la fissuration à chaud. On
étudie ensuite les conditions de propagation
d’une fissure.
4.1 Conditions d’amorçage
de la fissuration à chaud
L’évolution des deux indicateurs de la fissu-
ration à chaud le long de l’axe de la ligne
de fusion est donnée sur la figure 7 pour
diﬀérentes largeurs d’éprouvettes JWRI, les
autres paramètres de soudage restant les
mêmes [23].
Pour une largeur donnée, les indicateurs
présentent un maximum au tout début de la
ligne de fusion, où s’initient les fissures, et
diminuent ensuite très rapidement sur une
longueur d’environ 10 mm, correspondant
à une zone transitoire après chute de l’ap-
pendice, pour se stabiliser à de faibles va-
leurs dans la partie de l’éprouvette qui voit
un régime établi de soudage. Ceci explique
pourquoi les fissures sont amorcées dans le
domaine transitoire. On a noté expérimen-
talement une augmentation de la largeur du
bain dans cette zone. Des calculs prenant en
compte ce phénomène (facteur β dans Éq. (2)
à 90%sur les 10 premiersmm) indiquentune
très faible influence sur les indicateurs.
On observe une diminution de la défor-
mation viscoplastique d’ouverture de 4,2 ×
10−3 en largeur 78 mm (configuration non
fissurante) jusqu’à 1,7×10−3 pour la configu-
ration fissurante en largeur 30 mm (Fig. 7a).
Lesmêmes tendances sont observées pour la
vitesse de déformation viscoplastique trans-
verse qui varie depuis une valeur de 0,22 s−1
en largeur 78 mm jusqu’à 0,10 s−1 en largeur
30 mm (Fig. 7b).
Pour la largeur critique d’éprouvette es-
timée expérimentalement autour de 50 mm,
les valeurs des indicateurs sont donc de
2,7×10−3 pour la déformation viscoplastique
d’ouverture et de 0,18 s−1 pour la vitesse de
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(a) (b) 
Fig. 7. Déformation viscoplastique (a) et vitesse de déformation viscoplastique (b) à la température
de coalescence pour trois largeurs d’éprouvette 30 mm fissurée, 50 mm fissurée et 78 mm non
fissurée en fonction de la longueur de l’éprouvette (selon l’axe de soudage x) (cf. Fig. 4) [23].
Fig. 7. Viscoplastic strain (a) and viscoplastic strain rate (b) at the coalescence temperature for three specimen
widths 30 mm cracked, 50 mm cracked and 78 mm uncracked as a function of specimen length (along welding
axis x) (see Fig. 4) [23].
déformationviscoplastique. La valeurdedé-
formation de 2,7× 10−3 indique que l’alliage
présente très peu de ductilité dans le BTR
par rapport au cas de certains aciers [17].
En utilisant le formalisme du critère
RDG, on calcule une pression de cavitation
de 84 kPa à partir de la valeur de 0,18 s−1
pour la vitesse de déformation viscoplas-
tique. Cet ordre de grandeur est conforme
à ce que l’on peut observer pour un alliage
d’aluminium [6, 9].
4.2 Conditions de propagation
d’une fissure
Pour la caractérisation des conditions de
propagation d’une fissure, des calculs simi-
laires sont réalisés mais en appliquant un re-
lâchement des nœuds à l’arrière du bain, le
long de l’axe de la ligne de fusion pour simu-
ler la présence de la fissure. De cette façon,
les deux côtés, de part et d’autre de l’axe de
symétrie, sont libres de se rapprocher (simu-
lant la guérison de la fissure) ou au contraire
de s’éloigner et donc propager la fissure. Sur
la figure 8, est présenté le champ de tempé-
rature, dans l’éprouvette fissurée de largeur
30 mm, à trois instants du soudage sur la
longueur de l’éprouvette. Ce champ est pro-
jeté sur le maillage simulant la propagation
de la fissure.
On constate eﬀectivement que la fissure
a tendance à s’ouvrir au fur et à mesure de
l’avancée du soudage (amplification des dé-
placements par un facteur 5). En outre, la
valeur des deux indicateurs de déformation
et vitesse de déformation viscoplastiques est
très faible et proche de 0, même dans la par-
tie transitoire du début d’éprouvette où les
seuils restent bien inférieurs à ceux calculés
précédemment (Fig. 7).
Un comportement semblable, bien
qu’avec une ouverture inférieure, est ob-
servé pour une largeur d’éprouvette de
78 mm. Rappelons qu’expérimentalement il
n’y a pas de fissure pour cette configuration.
Cela signifie que lorsqu’une fissure est
amorcée, elle se propage naturellement
jusqu’à ce qu’elle rencontre des conditions
thermiques ou thermo-mécaniques suscep-
tibles de la refermer et donc de la stopper.
Les conditions thermo-mécaniques d’amor-
çage d’une fissure sont donc beaucoup plus
sévères que les conditions de propagation.
Ceci pourrait, par ailleurs, expliquer la
dispersion importante des résultats de la
littérature pour les matériaux métalliques
surtout lorsque la longueur des fissures
est considérée comme un indicateur de la
sensibilité à la fissuration à chaud.
5 Conclusions et perspectives
Les conditions d’amorçage de la fissura-
tion à chaud lors du soudage par fais-
ceau d’électrons d’un alliage CuCr1Zr sont
étudiées par une analyse couplée expé-
riences/calculs numériques. Des essais de
soudage instrumentés de type JWRI ont per-
mis d’évaluer expérimentalement un seuil
en largeur d’éprouvette de 50 mm ; la
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Fig. 8. Simulation de la propagation d’une fissure champ de température à 3 instants du soudage.
Fig. 8. Crack propagation simulation. Temperature field at three welding times.
configuration est fissurante pour des éprou-
vettes de largeur inférieure à cette valeur.
Le calcul des indicateurs issus de deux
critères de la littérature, pour cette valeur
seuil de largeur d’éprouvette de 50 mm, a
permis d’évaluer dans le BTR une défor-
mation transverse viscoplastique de l’ordre
de 2,7 × 10−3 et une vitesse de déformation
transverse viscoplastique proche de 0,18 s−1
correspondant à une pression de cavitation
pour cet alliage CuCr1Zr de 84 kPa. On a
pu observer par ailleurs que les indicateurs
étaient plus importants en début d’éprou-
vette, en régime transitoire après chute de
l’appendice, lieu où s’amorcent eﬀective-
ment les fissures. Leurs valeurs diminuent
ensuite très rapidement dans la partie cou-
rante de l’éprouvette.
Enfin, il a été montré que les conditions
thermo-mécaniques d’amorçage de la fis-
sure sont beaucoup plus sévères que celles
associées à la propagation.
La prochaine étape de l’étude est de véri-
fier la sensibilité des indicateurs aux condi-
tions opératoires de soudage, notamment à
la vitesse et à la puissance pour étudier la
transférabilité des critères sur configuration
plus complexe. En outre, une meilleure des-
cription du comportement mécanique de la
zone pâteuse serait nécessaire ainsi qu’une
amélioration de la loi de comportement mé-
canique EVP dans le solide, prenant en
compte en particulier les phénomènes de
précipitation de l’alliage CuCr1Zr.
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